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Jrk Teenustöö nimetus ja lühikirjeldus 

1 
Betooni täitematerjali (liiv/killustik) sõelanalüüs, meetod EVS-

EN 933-1 

2 Betooni täitematerjali (liiv/killusti) niiskuse sisalduse määramine 

3 
Betoonisegu projekteerimine täitematerjali andmete olemasolul 

koos proovisegu valmistamisega 

4 Betoonisegu valguvuskatse, meetod EVS-EN 12350-2 

5 
Värske betoonisegu õhusisalduse määramine, meetod EVS-EN 

12350-7 

6 
Betooni katsekehade valmistamine ja kivistamine, meetod EVS-

EN 12390-2,  kuup 150 mm, 1tk 

7 
Betooni katsekeha survetugevuse määramine, meetod EVS-EN 

12390-3 

8 Betooni töödeldavuse kao mõõtmine, 1 tund 

9 
Sillutiskivide lõhestustugevuse määramine EVS-EN 1338 lisa F, 

1 tk 

10 Sillutiskivide veeimavuse määramine, EVS-EN 1338 lisa E,  1 tk 

11 Betooni projekteerimine  

12 Uurimistöö 

13 Uurimistöö aruande koostamine 

14 Tardumisaja määramine, EVS-EN 480-2, 1 tund 
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